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Ertékel6 jegyzokonyv

Szalmapaplan hdszigetelés paratechnikai jellemzoi
1. Ertékelt épitési termék

A termék megnevezése: Szalmapaplan hészigetelés
Termék rendeltetése: Hbszigeteld termék épliletekhez
Ertékelés célja: Paratechnikai tulajdonsagok értékelése
2. Megbiz6 adatai

Megbizd neve: Shterra Otthonteremtd Kft.
Megbizé cime: 2527 Mariahalom, Széchenyi Ferenc utca 17.

Megbizd képviselbje: Stverteczky Zsolt Csaba
3. Ertékelés bemend adatai

Megbizé 2021.03.08.-an szerkezeti csomoépontokat és rétegrendi terveket nyujtott at
részemre, melyek bemutatjdk a termék egyes flitott tereket hatarold rétegrendekben
torténd alkalmazasi feltételeit.

Az EMI Epitésiigyi MinSségellendrzé Nonprofit Kft. M1-A186K-21803-2021 projektszdmon
vizsgalati jegyzOkonyvet adott ki az MSZ EN 12086:2013 Hészigeteld6 termékek
éplletekhez. A paraateresztési tulajdonsagok meghatarozasa szabvany alapjan elvégzett
vizsgalatokrél. Ebben meghatdrozasra kerliltek a szalmapaplan paravezetési
tulajdonsagai, Ugy mint, paradiffuziés daramsir(iség [g], paraateresztés [W], paradiffuzids
ellendllds [z], paraatereszté képesség [d], paradiffuzidos ellendllasi egyitthatd [u],
paradiffuzids egyenérték( légrétegvastagsag [Sd])

4. Ertékelés

Az értékel6 szamitasokat WINWATT Golya szoftverrel készitettem a 3-as pontban
részletezett dokumentumokban foglalt adatok figyelembe vételével.



Ertékel6 jegyzokonyv

Szalmapaplan hdoszigetelés paratechnikai jellemzoi

FR.01 rétegrend — Vakolt falazat

] BR paradiffizios di [m] X
Tipus: s fal 7] Hotboosdtdsitenyezs [0 | 0.152Wim2K I Piroditicits dagram T
Légallapot Héétadasi tényezd Haatb. tényezét médosit tag:D % v | [du.. 2200 Az aktudlis pont adatai:
% W2 K Rétegtervi haatb.tény.: 0,152 W/m2 K T fggg / Homeérséldet: Mégse
%l ] Modosité értéke: : 7 -8 1600 Teltési nyomas:
i - 5 1400 Parciai as: i
Megengedett érték: 0.24 W/m2 K = paTa e
51200 L Shes oo
& Relativ légnedvesség:
Caillapitési tényez5: 290.6 g0 I [S—
Késlettetés: 13.7h § e — Vizsgalatijelentés:
S S 600
0 2 4 Fajlagos tomeg: 263 kg/m2 5 400 A szerkezetben paralecsapbdas nem
= - Fajlagos hétarolé tomeg: 180 ka/m2 200 alakul ki.
Feliileti hdmérséklet -15 Cnal: 19.3 °C, 52 % 2 1 0 1 2 3 4 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.9 20 L
HGramstrdiség: 3,351 W/m2 Hamérséidet ] Sigd
Eiaiaeiind bl Réteg No| d A K R 5 R, wlsd| ¢ p | kiszell. | & Y o
Osszvastagség: 38,5 cm megnevezes - | [em] | W/mK] = [m’K/W] |g/msMPz|m’sMPafg| - | [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? [C] [C] [%
mészvakolat 1 2 0.81 0 0024 0.024 0.83333 0 0 0.92 1650 = -1.8604 -1.7776 A
Szalmapaplan 2 10 0.04 0 0 23759 44 0 147 100 = -1.7776  6.6003
[pa mddon Részletes leirdsa: Szalmapaplan 3 10 0.04 0 0 23759 44 0 147 100 = 6.6003 14,978
[ Vizsgalati jelentéssel Szalmapaplan 4 5 0.04 0 0 1188 44 0 147 100 - 14978 19.167 v
Hajlssszéggel kiegészitve ~ []  flagdleges b 3
Rétegsomend: (@) Kiviilrdl befelé O Beliirsl kifelé
Réteg |No.| d | A | K | R 5 Ry i | sd | c | p kiszell. t | t | e @ | pe | pi | o4 | W | we | G | Ge | g Fr'FmFa l
megnevezés - | [em] | [W/mK] z [M*K/W] |g/msMPz|m’sMPa/g) - [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] [c] [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] lg/m?] lg/m? _|[10°g/m’s] ]
mészvakolat 1 2 0.81 0 0024.. 0024 083333 0 0 0.92 1650 E -1.8604 -1.7776 89 99 465 520 94 0 0 0 0 66.331
Szalmapaplan 2 10 0.04 0 25 0 23759 44 0 147 100 = -1.7776 66003 99 69 520 678 83 0 0 0 0 66.331
Szalmapaplan < 10 0.04 0 25 0 2.3759 44 0 147 100 - 6.6003 14978 69 49 678 835 59 0 0 0 0 66.331
Szalmapaplan 4 5 0.04 0 125 0 1.188 44 0 147 100 = 14978  19.167 49 41 835 914 45 0 0 0 0 66.331
ForrasTéglaNF10 égetetl.. 5 10 091 0 0.10989 0.031 3.2258 0 0 1 1800 - 19.167 19,535 4 50 914 1128 45 0 0 0 0 66.331
agyagvakolat 6 15 1.1 0 0013 0,024 0625 0o o 0 1650 - 19535 19581 50 51 1128 1169 50 0 0 0 0 66331
Madosit Feffelé Lefelé Atnevez Tordl Anyagok...




Ertékel6 jegyzokonyv

Szalmapaplan hdoszigetelés paratechnikai jellemzoi

, r  rpe 31
FR.02 rétegrend — Zarofodém
o — o x
Tipus: [padiasfodém 7] Hostbocsstésitéyezs [0 | 0135 Wim2K Wl paredifidés diagram "
Légallapot Hoétadasi tényezd Haitb. tényezét médogﬁé(ag: % v/ [qu.. Az aktudlis pont adatai:
Kills e % Wim2K Rétegtervi héétb. tény.: 0,123 W/m2 K Homérséklet: ‘C Mégse
Bels3: & % v Médosité értéke: % Telitési nyomas: Pa
wfm o] TS oo -

Tdloldali hémérsékletek

Megengedett érték: 0,17 W/m2 K

Csillapitasi tényezd: 1138
Késlettetés: 17.5h
Fajlagos tomeg: 222 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 43/1 kg/m2

10 11 12 13

14 15 16

17 18 18 20

Parcialis nyomas: Pa

Relativ légnedvesség: %

Vizsgalati jelentés:

A szerkezet a szabvany szerint _
paradiffizios szempontbol MEGFELELO

Al 2 4 0 2 3 4 5 6 7 8 8
Kiegészitd adatokkal [A Tailoldali tér fiitetlen " Hdramsir ég: 2,697 W/m2 Hémérséklet [°C] Sagd
= - Easaasing i Lona Réteg No d A K R 5 Ry p | Sd c P kiszell te t ?
O Tailoldali hémérséklet Osszvastagsag: 47.5 cm megnevezés | - | [cm] | [W/mK] | - | [m?K/W] |g/msMPE m’sMPajg| - I [m] I [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? [C] I ['C] | [%)
(® Homérsékleti kor. tényezd Bu: Szalmapaplan 1 30 0.04 0 75 0 71278 44 0 147 100 - -1.7753 18452 A
Deszkaboritas 2 25 023 0 0.087 0.104  0.24038 0 0 251 400 2 18452 18.745
m} Usitett médon Részletes leirésa: ItGIte 3 7 058 0 012069 0044 15909 0 0 0.84 1600 - 18745 1907
Vizsgélati jelentéssel agyagréteg 4 3 1.1 0 0.027. 0 0.024 0 0 0 1650 - 19.07 19.144 L
Hajlasszoggel kiegészitve ~ []  vizszintes < &
Rétegsomend: @) Kiviild] befelé O Beliilr3l kifelé
Réteg No| d | A | K | R | 3 R, i ’ sd | c | p | kiszell | % | t | 9 I ® | Ps | pi | 94 | W | we | G | Ge | g Fr'Fm'Fs |
megnevezés - | [em] | [W/mK] - [m’K/W] |g/msMPz|m’sMPajg] - [m] | kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] e [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] Ig/m?] lg/m] | [10°g/m’s] o
Szalmapaplan 1 30 0.04 0 75 0 7.1278 44 0 147 100 = -1.7753 18452 88 47 465 995 67 0 0 0 1] 74462
Deszkaboritas 2 25 023 0 01087 0.104  0.24038 0 0 251 400 = 18452 18.745 47 47 995 1013 47 0 0 0 0 74.462
homokfeltoltés 3 7 0.58 0 0.12069 0.044 15909 0 0 0.84 1600 = 18.745 19.07 47 51 1013 1132 49 0 0 0 0 74.462
agyagréteg 4 3 11 0 0027. 0 0.024 0 0 0 1650 = 1907 19144 51 51 1132 1134 51 0 0 0 0 74,462
Deszkaboritas 5 25 023 0 01087 0.104  0.24038 0 0 251 400 19.144 19437 51 51 1134 1151 51 0 0 0 0 74.462
Deszkazat 6 25 023 0 071087 0.104  0.24038 0 0 251 400 = 19.437 19.73 51 51 1151 1169 51 0 0 0 0 74.462
Médosit Feffelé Lefelé Atnevez Torol Anyagok....
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Szalmapaplan hdoszigetelés paratechnikai jellemzoi

PR.01 rétegrend - Padlo

Tipus: [érksd feleti fodém ] Haétbocsatasi tényezé:D 0168 W/m2 K
Légallapot Haétadasi tényezs Hoctb. tényezit médositétag:0 | [% v [du..
e % 20 ] wm2k Rétegtervi héétb. tény.: 0,168 W/m2 K

6 ] wmex

Médositd értéke: D o v
Megengedett érték: 0,17 W/m2 K
Csillap itasi tényez6: 274.9
Keslettetés: 14,8 h
¥ Fajlagos tomeg: 195kg/m2

Paradiffuziés diagram

Az aktudlis pont adatai:
Hémérséklet: 'C
Telitési nyomas: Pa
Parcialis nyomas: Pa

Relativ légnedvesség: %

Vizsgalati jelentés:

o

OK

Mégse

Saigd

4 0 2 A szetkezetben paralecsapédas nem
: Fajlagos hétérolé tomeg: 43 ka/m2 alakul ki
o Padlé haelnyelési tényezd: 0.481 meleg a ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; . : ; ; ;
Fellleti hmérséklet -15 “C-nal: 19 °C, 53 % 2 4 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Hosramsiriséa: 3,697 W/m2 Hémérséklet [*C] o] S
e Réteg No. d A K R 3 Ry p | Sd C P kiszell. e t ?d
Osszvastagség: 36.6 cm megnevezés - | [em] | [W/mK] | - | [MK/W] \g/msMPE m’sMPafg| - I [m] I [kJ/kgK] | [kg/m7 | réteg? | [C] I [c] | %]
Hajopadio 1 25 023 0 01087 0104 024038 0 0 251 400 - 18982 19384 A
Natronpapir 2 001 0.17 0 0000.. 0004 0025 0 0 147 700 - 1898 18,982
sitett médon Részletes leirdsa: pamafa+homokfeltsités 3 7 018 0 038389 0044 15909 0 0 084 1600 - 17542 1898
Vizsgélati jelentéssel agyagréteg 4 2 11 0 0.018. 0.024 083333 0 0 0 1650 - 17475 17542 L
Hajlésszoggel kiegészitve ~ []  vizszintes < &
Rétegsomend: () Kiviild] befelé @ Beliilr3l kifelé
Réteg |Nov| d | A | K | R | 5 Ry i | sd | c | p kiszell. | t | t | @ I @ | P | pi | o | w | we | G | Ge | g FriFm’Fa |
megnevezeés - | [em] | [W/mK] = [mK/W] |g/msMPz|m’sMPafg| - [m] | kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] [c] [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] [g/m’] lg/m? _|[10°g/m’s] s
Hajopadié 1 25 023 0 01087 0104 024038 0o 0 251 400 - 18982 19384 52 52 1149 1169 52 0 0 0 0 86,02
Natronpapir 2 001 0.17 0 0000. 0004 0,025 0o o 147 700 - 1898 18,982 52 52 1147 1149 52 0 0 0 0 86,02
pamafa+homokfeltsités 3 7 0.18 0 038889 0044 15909 0o 0 084 1600 - 17542 1898 50 52 1010 1147 51 0 0 0 0 8602
agyagréteg 4 2 1.1 0 0018. 0024 083333 0o o 0 1650 - 17475 17542 47 50 938 1010 49 0 0 0 0 86.02
Deszkaboritas 5 25 023 0 01087 0104 024038 0o o 251 400 17073 17475 47 47 917 938 47 0 0 0 0 86,02
Szalmapaplan 6 20 0.04 0 5 0 47519 44 0 147 100 - 14133 17073 94 47 509 917 68 0 0 0 0 86,02
Paradtereszté folia 7 0.1 0 0 0 0 026999 5 0 0 0 - -14133  -14133 90 94 485 509 92 0 0 0 0 8602
Deszkazat 8 25 023 0 01087 0104 024038 0o o 251 400 - -1.8151 14133 89 90 465 485 89 0 0 0 0 86.02
Médosit Feffelé Lefelé Anevez Torsl Anyagok...
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Szalmapaplan hdoszigetelés paratechnikai jellemzoi

TR.02 rétegrend — Hoszigetelt teto

2e
RS o X
Tipus: [tet5 Y] Hodtbocsatéstémezs )| 0.139Wim2K I e oiia e
Légallapot 5atadasi tényezd Haath. tényez6t modosits tag: % v [du. 2200 Az aktudlis port adatai:
W2k Rétegtervi hoétb. tény. 0,126 W/m2 K T fggg Homérseklet: C Mégse
N S T i Telitési nyomas: Pa
Wm2K Médosito értske:[0 | [% v £ 1o st Sigé
Megengedett érték: 0,17 W/m2 K B 1400 Parcidlis nyomas: Pa
g
nap k) 1,20 Relativ légnedvesség: %
Csilap tasi tényez5: 635.5 000
Késletetés: 15.8h 2 :gg Vizsgalatijelentés:
i 8 ]
0 T 2 b4 Fajagos tomeg: 71 kg/m2 5 ool A szerkezetben paralecsapédas nem
_ - Fajlagos hétarolé tomeg: 2 kg/m2 200 alakul k.
P Zufs x 0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Feldleti hdmérséklet -15 “C-nal: 19,6 C. 51 % 2 A 1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =
Hasramsiiniséa: 2.772 W/m2 Hemérséklet [°C] 5495
RE e U G R Réteg No| d A K R 5 R, plsd| ¢ o | kiszell |t 4 o
Osszvastagsag: 345 cm megnevezés - | [em] | W/mK] - [m’K/W] |g/msMPz|m’sMPa/g| - | [m] | [kJ/kgK] | [kgim’] | réteg? ['C] [C] [%|
Vizzarg folia 1 0.02 017 0 0.001. 0 108 1. 0 0 960 - 19719 19.723 fal
Szalmapaplan 2 30 0.04 0 75 0 71278 44 0 147 150 = -1.0741 19,719
Usitett médon Részletes leirdsa: Deszkaboritas 3 25 023 0 0.1087 0104  0.24038 0 0 251 400 - -13754  -1.0741
[A Vizsgalati jelentéssel nadlemez 4 1 0.06 0 0.16667 0.13 0.076923 0 0 147 175 = -18375 -13754 v
Hajlésszoggel kiegészitve ~ []  vizszintes < 5
Rétegsomend: (O Kiviiirgl befelé (@ Beliirdl kifelé
Réteg |Nov| d | A | K | R | 5 R, n | sd | c | p kiszell. | % | t | - I @ | Pe | P | 04 | W | We | G | Ge | g Fr'Fm’Fs |
megnevezeés - | [em] | [W/mK] = [mK/W] |g/msMPz|m’sMPafg| - [m] | kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] [cl [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] [g/m’] lg/m? _|[10°g/m’s] s
Vizzaré folia 1 0.02 0.17 0 0001. 0 108 1E005 0 0 960 = 19719 19.723 22 51 510 1169 37 0 0 0 0 6.1044
Szalmapaplan 2 30 0.04 0 75 0 7.1278 44 0 147 150 S -1.0741 19719 84 22 467 510 45 0 0 0 0 6.1044
Deszkaboritas 3 25 023 0 071087 0.104  0.24038 0 0 251 400 - -1.3754  -1.0741 86 84 465 467 85 0 0 0 0 6.1044
nadlemez 4 1 0.06 0 0.16667 0.13 0.076923 0 0 147 175 = -1.8375  -1.3754 89 86 465 465 87 0 0 0 0 6.1044
Valyoghabarcs 5 1 059 0 0016. 0 0 0o 0 1 1400 - -1.8845 -18375 89 89 465 465 89 0 0 0 0 61044
Modosit Felfelé Lefelé finevez Tordl Anyagok...
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Szalmapaplan hdoszigetelés paratechnikai jellemzoi

Kiilsé fal rétegrend — Kisméretii tégla falazat

Paradiffuziés diagram o X °
Tipus: [kilss fal ] Hostboosatésitenyezs:0 | 0226 W/m2K P e oK
i o DETORa o i s L P 22

Légéllapot Héatadasi tényezd Haatb. tényezdt médosité lag,D % ¥ [dU.d 2000 / Hémérséklet: °C -
e % Rétegtervi héatb. tény. 0.226 W/m2 K F1om ﬁ Teltési nyomés: Pa s
Beks:20 | T[50 | %[ Wim2K Médosits étske:0 | [% v| [= g :jgg Parcislis nyomés: Pa Sig6
Megengedett érték: 0.24 W/m2 K X%— om0 Relativ légnedvesség: %
)
Csilapitasi tényezs: 1049 £ 1000 Vizsgélati jelentés:
Késleketés: 18.2h 2 80 2 = o
o 0 J eyl Failagos tmeg: 716 kg/m2 £ s :!;:;':: e A o da g
= Fajlagos hétarolé tomeg: 202 kg/m2 & 400
: o ési tényezo 200
Felileti homérséklet -15 ‘Cndl: 19 °C, 53 % 0 T o
Héaramsiiiség: 4,964 W/m2 2 4 0 1 2 3 4 5 6 7 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 —
Pérasramsiiiséa: 39.71 * 106 g/2s Homérsékiet ['C) St
Osszvastagsig: 5.5 cm Réteg No| d A K R 5 R, p|sd| ¢ p | Kiszell % 9
megnevezés = [cm] | W/mK] = [m*K/W] [g/msMPz|m’sMPa/g| - | [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? ['C] [C] [%]
tom.ég.agyagtégla falazat 1 38 0.78 0 048718 0029 13103 0 0 088 1730 - 16961  19.379 34
= Gsitett médon Réstletes leirasa: Cementvakolat 2 1 093 0 0010 0022 045455 0 O 088 1800 - 16908 16961 3
[ Vizsgélatielentéssel Szalmapaplan 3 15 0.04 0 375 0 35639 44 0 147 100 - 17076 16908 9]
javitott mészvakolat 4 15 0.87 0 0017. 0024 0625 0 0 092 1700 - 17932 -1.7076 8¢
T L1 fcstice g .
Rétegsomend: O Kiviird] befelé @ Belidi kifelé
Réteg No.| d A K R 3 Ry 1 Sd c P kiszell. i t Pe @ Pe pi DA Wy We G Ge g Frftm'Fa
megnevezés - | [em] | WimK] = [mK/W] |g/msMPz|m’sMPajg| - [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] [c [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] lg/m?] lg/m _|[10°g/m’s] &l
tom.ég.agyagtégla falazat 1 38 0.78 0 048718 0029 13103 0o o 088 1730 - 16961 19379 34 52 649 1169 43 02 015571 2911 0 39,708
Cementvakolat 2 1 093 0 0010.. 0022 045455 0o o 088 1800 - 16908 16961 33 34 631 649 33 15 1.0971 725 0 39,708
Szalmapaplan 3 15 0.04 0 375 0 35639 44 0 147 100 - -1.7076 16908 93 33 489 631 57 0 0 0 0 39,708
javitott mészvakolat 4 15 087 0 0017 0,024 0,625 0 0 092 1700 - 417932 -1.7076 89 93 465 489 91 0 0 0 0 39,708

Modosit Fefelé T Heosies Tordl Aot
2021, szeptember 13, hétf |



Kiilsé fal rétegrend —

B30 tégla falazat

Ertékel6 jegyzokonyv

Szalmapaplan hdoszigetelés paratechnikai jellemzoi

Péradiffiziés diagram

Tipus: [kilss fal v] Hedtbocsatasitenyezs:[0 | 0.295 W/m2K Az aktusiis port adatai oK
S e z I e - 2200
Légallapot Hoétadasi tényezd Haatb. tényezét modosité tag: % du...| 550 Homérséklet: C —
Kiils3 C % Rétegtervi haatb. tény.: 0.227 W/m2 K F 1800 Teltési nyomés: Pa Nope
Megengedett érték: 0.24 W/m2 K 2140 Relativ légnedvesség: %
x[0 | m Deftmes dsszak - gm0
v D - e Csillap! naz ;e;::: ?;Bs.i Z 1 0800‘; Vizsgalati jelentés:
S 3 A szetkezetben péralecsapodas nem
o 2 Fajlagos témeg: 497 kg/m2 2 600 iy
: - Fajlagos hétarolé tomeg: 140 kg/m2 < 400
= P 200
Felileti hémérséklet -15 Cnal: 19 °C, 53 % 0 SRS S ——— SRR S
4,985 W/m2 2 4 0 1 2 3 4 5 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6312 106 ¢/m2s Hoinéradiget [C) Sl
Osszvastagsag: 47,5 cm Réteg No| d A K R 5 Ry u | sd ¢ o kiszell |t t ?e
megnevezés - | [em] | WimK] - [m’K/W] |g/msMPz|m’sMPa/g| - | [m] | [kJ/kgK] | [kgim?] | réteg? [C] [cl [%]
B 30-as tégla falazat il 30 0.64 0 046875 0.046 6.5217 0 0 0.88 1460 J 1704 19377 3¢
Pa Gsitett médon Részletes leirasa: ragasztéhabarcs 2 1 0.93 0 0.010. 0022 045455 0 0.88 1800 - 16.987 17.04 3¢
Voot el Szalmapaplan 3 1B 004 0 37 0 35639 44 0 147 100 - 17064 16987 9
javitott mészvakolat 4 15 087 0 o007 0.024 0625 0 0 0.92 1700 - -1.7923  -1.7064 8¢
Hajlésszoggel kiegészitve ~ []  fuggdleges ( .
Rétegsorrend: O Kiviilrdl befelé @ Beliirdl kifelé
Réteg No| d 7 | K | R ) R, | sd ’ c I o kiszell 05 l t I e | @ | - l P I 04 l O | e | G | G- | g Fr'Fm'Fz
megnevezés - | [om] | [W/mK] 2 [m*K/W] |g/msMPz|m’sMPa/g [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] [C] [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] lg/m’] lg/m?] | [10°g/m’s] 8]
B 30-as tégla falazat 1 30 0.64 0 046875 0.046 6.5217 0 0 0.88 1460 - 17.04 19377 39 52 758 1169 46 0.27 0.22322 -204.9 0 63116
ragasztéhabarcs A .010... 3 : . = 3 4 A 3 -58. 3
g Shab: 2 1 093 0 0.010. 0022 045455 0 0 0.88 1800 16.987 17.04 38 39 729 758 38 15 11745 58.6 0 63.116
Szalmapaplan 3 15 0.04 0 375 0 35639 44 0 147 100 = -1.7064  16.987 95 38 504 729 61 0 0 0 0 63.116
javitott mészvakolat ! i : X z . = -1 -1 X
javi - kol 4 15 0.87 0 0017 0.024 0.625 0 0 0.92 1700 17923  -1.7064 89 95 465 504 92 0 0 0 0 63.116
Modosit Feffelé Lefele Atnevez Torol Anyagok...
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B e Péradiffziés diagram o x
9
Tipus: [kilsd fal -] Hostboosatésitenyezs:0 | 0219W/m2K P e oK
Legallapot Héétadasi tényezd Haétb. tényez6t modositd tag: |30 % v| [du 220 e
& £ A s 2000 Homérseklet: T -
e % Rétegtervi héatb. tény. 0.168 W/m2 K T 1om ﬁ Teltési nyomss: Pa s
Belsé:@ C ‘E % v W/m2K Médosité é«téke:D % v E 1600 Parcidlis nyomas: Pa g6
stk S 1400
Megengedett érték: 0.24 W/m2 K X%— om0 ) Relativ légnedvesség: %
2 L ©
Csilapitasi tényez5: 1366 & 1000 B Vizsgalati jelentés:
Késlettetés: 19.3h £ s - = =
g 0 2 Falagos tomeg: 239 kg/m2 £ s o f;;:f!':;mbm e
= Fajlagos hétarolé tomeg: 14 ka/m2 & a0
: ht ési tényezs 200
Felileti hdmérséklet 15 “Cndl: 19,3 °C, 52 % 0 - : Ty
Hoéramsiiniség: 3,701 W/m2 SaE 12 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 —
Péradramsiiriség: 34,49 * 10-6 g/m2s Himérséklet [°C] -— Stigé
Osszvastagsag: 47,5 cm Réteg No| d A K R 5 R, u | sd ¢ p kiszell t t @
megnevezeés - [em] [W/mK] = [m*K/W] [g/msMPz|m?sMPajg| - | [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? ['C] [c] [%]
YTONG P4-0.6 NF+GT fala... 1 30 0.15 0 2 0.019 15,789 0 0 1 600 = 12136 19537 44
] Usitett médon Részletes leirdsa: Cementvakolat 2 1 0.93 0 0010 0.022 045455 0 0 0.88 1800 5 12096 12136 43
[ Vizsgélatijelentéssel Szalmapaplan 3 15 0.04 0 375 0 35639 44 0 147 100 = -1782 12,096 93
javitott mészvakolat 4 15 0.87 0 0017.. 0.024 0.625 0 0 0.92 1700 - -1.8458  -1.782 8¢
T ] [Feodese g .
Rétegsarrend: O Kiviilrd| befelé @ Beliird! kifelé
Réteg No.| d A K R 3 Ry 1 Sd c P kiszell. i t Pe [ Pe pi QA Wy We G Ge g | ] =
megnevezés - | [em] | W/mK] = [mK/W] |g/msMPz|m’sMPajg| - [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? | [C] [c [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] lg/m?] lg/m _|[10°g/m’s] &
YTONG P4-0.6 NF+GT fala.. 1 30 0.15 0 2 0.019 15,789 0 0 1 600 3 12136 19537 44 51 625 1169 49 722 6.219 -1801.7 0 34.489
Cementvakolat 2 1 0.93 0 0010 0.022 045455 0 0 0.88 1800 = 12096 12136 43 44 609 625 44 15 1.2358 476 0 34.489
Szalmapaplan 3 15 0.04 0 375 0 35639 44 0 147 100 5 -1.782 12096 93 43 486 609 64 0 0 0 0 34.489
javitott mészvakolat 4 15 087 0 0017 0,024 0,625 0 0 092 1700 - 18458 -1.782 89 93 465 486 91 0 0 0 0 34,489
Modosit Fefelé Lefels Ainever Tordl Anyagok...
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Paradiffiziés diagram o X
Tipus: [kilsd fal ] Hoatbocsatésitényezs:[0 | 0289 W/m2K P e oK
o e T o P A S e < 22
Légallapot Héatadasi tényezé Haatb. tényezdt médositd tag:|30 % V| |dU. 2000 / Hémérséklet: -
C % Rétegtervi hastb. teny.: 0,223 W/m2 K T1sm ﬁ Telsl rycmis: Mogse
Belsé: @ cls0 | %[+ Wim2K Médosité énke: 002 - % o3 é 1 222 Parcidlis nyomés: Sig6
Megengedett érték: 0,24 W/m2 K z Relativ légnedvesség:
x[0 |m Dftmes idsseak: nap - g 1w , ,
v m sdésart: [0 Shetea He Vizsgdaijlrtés:
55 . R ] A szerkezetben paralecsapbdas nem
o 0 2 Fajlagos tomeg: 859 kg/m2 5 6004 alakul ki
o Fajlagos hétarolé tomeg: 246 kg/m2 R
0 d el 26 200
Felilleti homérséklet -15 Tnal: 19 °C, 53 % 0 S e g e ) e
Héaramsiiriséq: 4,895 W/m2 2 4 0 1 2 3 4 5 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 —
e 352" 06 a/m2s Homérsdat CCl Sod
Osszvastagség: 67.5 cm Réteg No| d A K R 5 R, p | sd ¢ o kiszell t t e
megnevezés = [em] | [W/mK] = [m’K/W] |g/msMPz|m’sMPajg| - | [m] | [kJ/kgK] | [kg/m’] | réteg? [C] [C] [%]
tomér valyog - 1800 1 50 091 0 0.54945 0.031 16.129 0 0 1 1800 = 16698 19.388 33
Pé médon Részletes leirdsa: Cementvakolat 2 1 0.93 0 0010 0.022 045455 0 0 0.88 1800 5 16646 16,698 3Z
] Vizsgalatjclentéssel Szalmapaplan 3 15004 0 37 0 35639 44 0 147 100 - -17116 16646 9
javitott mészvakolat 4 15 0.87 0 0017. 0.024 0.625 0 0 0.92 1700 - -1.796 -1.7116 8¢
Hajldsszoggel kiegészitve  [] < >
Rétegsomend: (O Kiviilrgl befelé @) Beliiirl kifelé
Réteg No.| d I A | K R 3 Ry n I Sd | c l P kiszell. i | t I Pe l (0% | Pe l pi | DA | Wy | We | G I Go l g FrFmFa
megnevezeés - | [em] | W/mK] = [m’K/W] |g/msMPz|m’sMPajg] - [m] | [kd/kgK] | [kg/m’] | réteg? [c] [c] [%] [%] [Pa] [Pa] [%] [%] [%] lg/m’] lg/m’ _|[10°g/m’s] ]
tomar valyog - 1800 1 50 091 0 054945 0.031 16.129 0 0 1 1800 = 16698 19.388 33 52 622 1169 43 0 0 0 0 33925
Cementvakolat 2 1 093 0 0.010. 0.022 045455 0 0 0.88 1800 S 16646  16.698 32 33 607 622 32 15 1.0852 -74.7 0 33925
Szalmapaplan 3 15 0.04 0 375 0 3.5639 44 0 147 100 5 -1.7116 16646 92 32 486 607 56 0 0 0 0 33925
javitott mészvakolat 4 15 087 0 0017 0.024 0,625 0 0 0.92 1700 = -1.796 -1.7116 89 92 465 486 90 0 0 0 0 33.925
Modosit Fefelé Lefels Ainevez Torsl Anyagok...
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5. Osszegzés

A fenti vizsgdlatok alapjan a szalmapaplan tervezett rétegrendekben torténd alkalmazasa
paratechnikai szempontbol megfeleld.

6. Mellékletek
- EMI Nonprofit Kft. vizsgalati jegyz6kényve M1-A186K-21803-2021 szédmon (3

oldal)
- Rétegrendi kiirasokat tartalmazé csomoépontok (7 darab)
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